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Руда
-
это минералы и горные породы , содержащие металлы и их соединения, пригодные для промышленного получения металлов
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ІІІ.ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА
	Молекулярная формула 

	Название 

	Физические  свойства

	
	
	Агрегатное состояние
	Цвет

	FeO
	

	Твердое (Т)
	         черный

	Fe(OH)2
	

	
	

	Fe2O3
	
	

	

	Fe(OH)3
	
	

	


ІV.ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
	FeO -

Fe0 + H2 = Fe + H2O 
FeO+2HCl = FeCl2+ H2O 
FeO + SO3 = FeSO4

	Fe2O3  -

Fe2O3 + 3H2 = 
Fe2O3 + 6HCl = 
Fe2O3 + 3SO3 =
Fe2O3+2NaOH -> 2NaFeO2+H2O
Fe2O3+2KOH+3H2O=2K[Fe(OH)4]

	Fe(OH)2-

Fe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2O
Fe(OH)2 = FeO + H2O
4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3 ржавчина
	Fe(OH)3-

Fe(OH)3+3HCl=
2Fe(OH)3 = 
Fe(OH)3+KOH=K[Fe(OH)4] 



V. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Металлургия – отрасль промышленности, которая получает металлы из руд.
Производством железа и его сплавов занимается черная металлургия.
 (
Металлические  сплавы
- это материалы с металлическими свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из которых хотя бы один металл
)
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